
两种自动技术方法及三种不同粒度反射率结果对比图
注：图中“多特征识别结果”为辽宁翔舜科技有限公司（辽宁科技大学）MSP 9000C系统检测结果；“多点提取结果”为ZEISS（蔡司）MY6000A检测结果；“人工按国标测”为仲裁结果，用于对照；
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附图1 1#煤镜质组随机反射率分布图
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附图2 2#煤镜质组随机反射率分布图
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附图3 3#煤镜质组随机反射率分布图
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附图4 4#煤镜质组随机反射率分布图
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附图5 5#煤镜质组随机反射率分布图
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附图12 12#煤镜质组随机反射率分布图
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附图17 17#煤镜质组随机反射率分布图
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附图23 23#煤镜质组随机反射率分布图
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附图24 24#煤镜质组随机反射率分布图
